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Rame e leghe di rame
Lingotti e getti

UNI EN 1982

LUGLIO 2000

DESCRITTORI

Copper and copper alloys
Ingots and castings

Rame, lega di rame, lingotto, getto, designazione, composizione chimica,
caratteristica meccanica, microstruttura, dimensione, prova, richiesta di
offerta, ordine, vendita, marcatura

CLASSIFICAZIONE ICS

77.120.30; 77.150.30

SOMMARIO

La norma stabilisce la composizione, le caratteristiche mgccaniche ed
altre caratteristiche significative dei materiali. Vengono infgli%ﬁspecificati i
procedimenti di prelievo dei campioni ed i metodi di p¢®?£§per la verifica

della conformita ai requisiti della norma. ﬁ -
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La presente norma sostituisce le UNI 4855, gﬁl 5033, UNI 5034, UNI 5035,
UNI 5036, UNI 5037, UNI 5038, UNI 61€§§MHNI 6139, UNI 6345, UNI 5273,
UNI 5274, UNI 5275, UNI 7013-1,_ &L 7013-2, UNI 7013-3, UNI 7013-4,
UNI7013-5, UNI 7013-6, UN1701§-’%R‘ NI 7013-8, UNI7013-9 e UNI 7013-10.,
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Rame e leghe di rame

NORMA Lingotti e getti UNI EN 1982
EUROPEA
OTTOBRE 2008

Copper and copper alloys

Ingots and castings

La norma stabilisce la composizione, le caratteristiche meccaniche

ed altre caratteristiche significative dei materiali. Sono inoltre spe-

cificati i procedimenti di prelievo dei campioni ed i metodi di prova

per la verifica della conformita ai requisiti della norma.

TESTO INGLESE

La presente norma ¢ la versione ufficiale in lingua inglese della

norma europea EN 1982 (edizione aprile 2008)..

La presente norma ¢ la revisione della UNI EN 1982:2000.
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